Fot. 1. Stratygrafia polichromii scian klatki schodowej: 1 —

cegla, 2 — warstwa tynku, 3 — warstwa biata, 4 —
arstwa polichromii, (ciemno rézowa — lamperia, biala — §ciana
ad lamperig).

Fot. 2. Stratygrafi apolichromii sciany klatki schodowej:
1 — cegta, 2 — warstwa tynku, 3 — warstwa biata
(gips?), 4 — warstwa polichromii.

Fot. 3. Stratygrafi apolichromii $ciany przedsionka klatki
schodowej: 1 — cegla, 2 — warstwa tynku, 3 — warstwa
iata (gips?), 4 — warstwa polichromii,

Whioski: w miejscu wykonania odkrywek, nie stwierdzono wystgpowania historycznych,
pierwotnych warstw tynkow ani polichromii. Aktualna wyprawa tynkarska zostata zatozona na cata
powierzchnie $cian prawdopodobnie po uprzednim zbicui warstw pierwotnych w 3 ¢w. XX w. Co
za tym idzie polichromia jest wtorna 1 nie ma wartosci historycznej.



Fot. 4. Miejsce wykonania odkrywki
na tralce balustrady A.

Fot. 5. Stratygrafia polichromii balustrady: 1 —
drewno, 2 — warstwa ciemna brazowa, 3 — warstwa
ciemno zielona, 4 — warstwa szaro zielona, 5 — warstwa
seledynowa, 6 — warstwa zo6tto zielona, 7 — warstwa
bragzowa.

Tabela nr I ukazujaca chronologi¢ i uktad warstw stratygraficznych balustrady

NR

V}I/VXVI;S CHRONE)%‘ZI CHNA CHARAKTERYSTYKA WARSTWY
1 Fazal drewno
2 ok 1900 r Warstwa malarska w kolorze ciemno brazowym, mazerunek
3 Faza Il Warstwa malarska w kolorze ciemno zielonym
4 Faza Il Warstwa malarska szaro zielonym
5 Faza IV Warstwa malarska seledynowa
6 Faza V Warstwa malarska zo6tto zielona
7 Faza VI Warstwa malarska brazowa




Fot. 6. Miejsce wykonania odkrywki na framudze
drzwi B:

Fot. 7. Stratygrafia polichromii drzwi: 1 — drewno ,
2 - warstwa jasno bragzowa, 3 — warstwa szaro zielona,
4 — warstwa seledynowa, 5 — warstwa ciemno zielona,
6 — warstwa szaro zielona, 7 — warstwa bragzowa.

Tabela II ukazujgca chronologie i uktad warstw stratygraficznych drzwi.

WIXII{{S FAZA CHARAKTERYSTYKA WARSTWY
Twy | CHRONOLOGICHNA
1 Fazal drewno
2 ok 1900 r Warstwa malarska w kolorze jasno brazowym, mazerunek
3 Faza Il Warstwa malarska w kolorze szaro zielonym
4 Faza 111 Warstwa malarska seledynowa
5 Faza IV Warstwa malarska ciemno zielona
6 Faza V Warstwa malarska szaro zielona
7 Faza VI Warstwa malarska brgzowa

Whioski. W miejscu wykonania odkrywek na elementach wyposazenia stolarskiego klatki
schodowej, stwierdzono wystepowanie kilku faz chronologicznych. Pierwsza warstwa polichromii
lezaca bezposrednio na drewnie, przynalezaca do I fazy chronologicznej jest warstwa dekorowana
w formie mazerunku. Kolejne warstwy majg charakter monochromatyczny i przynaleza do
pozniejszych faz chronologicznych, sg wtérne. Warstwa pierwsza moze posiada¢ znamiona
wartos$ci historycznej 1 zabytkowej. Zakres i stan zachowania polichromii nalezy okresli¢ w toku
dalszych prac remontowych klatki schodowe;.



